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G.2. Comprobacion geométrica de las dimensiones de los muros de adobe
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Limites Geométricos de muros y vanos
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)
1)
V)

Aplicada al

Verificacion Formula Modelo Cumple
modelo
Elemento de arriostre c=3e Minimo 1,84 Si
0,66m
Longitud del muro entre L<l2e Miximo2.64 2,06 si
arriostres verticales
Ancho de vanos a<L/3 Miximo 0,61 0,46 Si
Borde libre Je<b=5e 0,66=b=1,1 0,68-0.8 Si
Tabla 4.3 - Verificacion del modelo segiin Norma E0.80)
-
ec2e ¢ a
aslL/3
3e<bs5Se b b

L+1,25H<17,5e

N

(interior)

Interior de
edificacion

Muro transversal

Contrafuerte (exterior)

Exterior de
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G.3. Disefo estructural del techo de madera

164



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
CARACTERIZACION FiSICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

MEMORIA DE CALCULO

Normas Usadas y Reglamantos, Manuales.

a) E .010. Reglamento de Madera b) E .020. Reglamento de Cargas
s aENEICO s 9ENCICT
NORMA E.010 - [ REGIAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
MADERA NORMA E.020
CARGAS

LIMA - PERU
2020

PUBLICACION OFICIAL

UMA - PERU
2020

PUBLICACION OFICIAL

¢) Manual de Disefio de Grupo Andina. d) E .080. Reglamento de Adobe
Qi
-, SENEICO

[ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES |
NORMA E.080

DISENO Y CONSTRUCCION
CON TIERRA REFORZADA

LIMA - PERU
2020

PUBLICACION OFICIAL

&»

Madera a utilizar Grupo segln los esfuerzos Admisibles

Nombre : CLETHRA OBOVATA Grupo B

CHOTA, CAJAMARCA
W
AL




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA W

CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”, ‘

UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

PROPIEDADES FiSICAS - MECANICAS

a) Grupo estructural
Segun la normativa peruana de madera E0.10 en el articulo 5, el agrupamiento estructural esta basado

en la densidad basica y la resistencia mecanica.

L a madera: “CLETHRA OBOVATA” Pertenece al grupo : B

Densidad Basica:
Grupo Densidad Basica g/cm3
B 0.56a0.70
Fuente: Norma E.010

Densidad Basica:
Grupo Densidad Basica g/cm3

A 1.01
Fuente: Elaboracion propia
Madera : CLETHRA OBOVATA

Médulo de elasticidad:
Modulo de Elasticidad (E) (kg/cm2)
E minimo E promedio
B 75000 100000
Fuente: Norma E.010
(*): Estos valores son para madera hiumedad, y pueden ser usados para madera seca.

Grupo

Modulo de Elasticidad (E) (kg/cm2)

Grupo
E minimo E promedio
A 139897.96 144133.28
Fuente: Elaboracion propia
Madera : CLETHRA OBOVATA

Esfuerzos Admisibles
Esfuerzos Admisibkes (kg/cm2)

C —
Grupo ., Traccién Compresion ompre.5|on Corte paralelo
Flexion (fm) Perpendicular
paralela (ft) | paralela (fc//) (fv)
(fc L)
B 150 105 110 28 12

Fuente: Norma E.010
(*): Estos valores son para madera hiumedad, y pueden ser usados para madera seca.

Esfuerzos Admisibles
Esfuerzos Admisibkes

Grupo (kg/cm2)
Flexién (fm)
B 191.65
Fuente: Elaboracion propia
Madera : CLETHRA OBOVATA

(*): Estos valores son para madera himeda, y pueden ser usados para madera seca.



a)

B)

B)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
CARACTERIZACION FiSICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

SELECCION DEL TIPO DE ARMADURA Y COBERTURA

Tipo de armadura.

La estructura tiene una luz entre sus apoyos de 2.75 m, la armadura adecuada para dicha luz es W,
asimismo sus elementos diagonales trabajan en traccién, compresidn y las montantes en compresién,
lo que permite una buena distribucién de los esfuerzos internos.

N
nj-

W

Fuente: Manual de disefio para maderas Grupo Andino

Tipo de Cobertura.

Nuestro techo que disefiamos estard expuesta netamente a cargas minimas para techos que la norma
E0.20 de cargas nos presenta, ya que en la zona del proyecto no hay nieve ni existe mucho viento, por lo
que es suficiente utilizar una Cobertura de Teja Andina de 0.5mm y con dimensiones de 1.14mx0.72m.

Cobertura de Teja Andina

Fuente: Eternit

Idealizacion.

Es decir para lugares donde existen lluvias moderadas como en nuestro caso, la inclinacion minima
es de 18.3 grados como se muestra.

Pendiente
Zona Pendiente Minima Inclinacién minima
Sin lluvias 12% 7°
Lluvias moderadas 30% 17°
Lluviosas 45% 25°

Fuente: Maestro

‘ | 255 255 | . .
\ f i : } | Pendiente 18.30° de
e
S e nuestra armadura
Y | Lon ‘
7,
4 09 o 25 a0 |
08 ) Lop
= O
2 2
= @ -




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

CARACTERIZACION FiSICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

VIVIENDA A MODELAR

VISTA 3D

VIVIENDA MODELADA EN ETABS

[One Sty [ Giobal ~ | Unts...




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA

CARACTERIZACION FiSICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

MEMORIA DE CALCULO

VISTA 3D DE MOMENTOS

| [ 3DView Moment33Disgam (©=0) tkateml | - ) - x

SE ANALIZARA EL PORTICO CON MAYOR MOMENTO Y CORTANTE

| | Elevation View - Elevacion N5 Morment 3-3 Diagram (D + L) [kgf-cm] |
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CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

DISENO DE CORREAS- FLEXION

a) Propiedades Mecanicas de la Madera
Eprom 100000 Kg/cm2  Mddulo de Elasticidad

fv = 12 Kg/cm2  Esfuerzo admisible a corte
fm = 150 Kg/cm2  Esfuerzo admisible a flexion
fclL= 28 Kg/cm2  Esfuerzo de compresion Perpendicular

b) Dimensiones seccién Transversal

Asumiendo
= 2ll
b 5 cm ) 2y 3"
h= 7.5 cm 3
c) Resistencia a flexion
Om = Esfuerzo actuante.
Verificacion de Esfuerso A flexion
M= 2272.78 kg. Cm Momento Flector por Combinacion de Servicio: D + L(t)
6xM Om = 48.49 kglcm2
Om = m m 48.49 kg/cm
Om < fn cumple.
48.485973 150
d) Verificacion de Esfuerzo a Corte.
L(t): Carga viva de techo
T = Esfuerzo de Corte.
V= 55.31 kg.cm Cortante por Combanacion de Servicio: D + L(t)
3%V
2xbxh
T < fo cumple
2.2124 12

d) Deflexiones maximos admisibles.
la Norma E.010 menciona que las deflexiones deben ser verificadas para los siguiente casos

A

o)

a). Combinacion mas desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de servicio.

b). Sobrecarga de servicio actuando solas.
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CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

Al estimar las deflexiones maximas se debera considerar que las deformaciones producidas por
las cargas de aplicacion permanente se incremente en un 80% (Deformaciones Diferidas)

W .8D+L W
e e e — L Longitud y Deflexiones Elementos.
A Caso a) Caso b) Longitud entre caras de apoyo
L= 114 cm
Caso (a)
Al= 0.30 cm Deflexiones Carga Permanente + sSobre carga de servicio( Carga Muerta)
Caso (b)
A2= 0.21 cm Deflexiones por Sobrecarga (Carga Viva)
Caso (al 80%)
Al= 0.38 cm Deflexiones: 1.8 x Carga Permanente + Sobre carga de servicio
Limitacion de las deflexiones.
Carga actuante. Para Techos Inclinados
Carga Permanete + sobrecarga de servicio. L/200
Sobrecaergas de servicio. L/350
Fuente: Norma E.010
Deflexion admisible carga permanente Deflexion admisible carga de servicio
L L
Para carga total Apnax< m Para sobrecarga solamente Apax= ﬁ
Amax = 0.57 cm Amax = 0.33 cm
Caso (a) Al= 0.30 cm

[ 3-DView Moment3-3Diagram (0 + L) [kgf-cm] |

I3 Diagram for Beam B131 at Story Techo (Correas - 2°x 3°) X

Load Case/Load Combination End Offset Location
O Load Case @ Load Conbination () Modal Case 1End | [0.000 em
el v | €0 | [1770.000 o

Length | 1770.000 om

Gompanent Display Location
Major (V2 and M3) M @® Show Max O Scrol for Values

— vy
A A A A 1 %7 ’ w0
e

A A A A A A |

Deflection (Down +)

Shear V2

Moment 3

1 End Jt 307 JEnd 328 0309 cm

s a11212000 m
N S

O Absolute (O Relative to Frame Minimum (@) Relative to BeamEnds () Relative to Story Minimum

Done




a)

b)

c)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
CARACTERIZACION FiSICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

DISENO DE ARMADURAS

Propiedades Mecanicas de la Madera
Emin 75000 Kg/cm2 Moddulo de Elasticidad

fv = 12 Kg/cm2 Esfuerzo admisible a corte
fm = 150 Kg/cm2 Esfuerzo admisible a flexion

fc= 110 Kg/cm2 Esfuerzo admisible a compresidn paralela
ft= 105 Kg/cm2 Traccion paralela

Dimensiones de la armadura

L1: 195 L2: 254 2.54 1.95

Longitudes.

Luces para el Célculo de logitud para momento : L

L g': E L {3 s ‘ L: Longitud Cordon Superior
} L = mayor promedic de dos L1: 195 m
i framos consecutivos.
B . L L2: 254 m
1 L= St bt 3: 275 m
/ﬂ} la __i _és J’ .
s I: Longitud efectiva
Lot
- N 11: 2.04 m
o4 Dy + ighe 12: 267 m
&

oAl + Igh®

e . .
T e 7

Ll

(*) Estas longitudes se trabajasn de acuerdo a la barra que vas a disefiar.
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CHOTA

d) Resultado de fuerzas Axiales:

Fuente: Etabs.

e) Resultados de Momento Flectores:

Fuente: Etabs.

f) Disefo para todas las barras superiores (Flexo - Compresion)
En este caso se toma en referencia el tramo "A "debido a que ese elemento soporta un mayor esfuerzo.

Disefio de elemento - A : Flexo - Compresion.

- Dimensiones seccién Transversal.
b= 10 cm 4" A% 4" b: Base seccidn
h= 10 cm 4" h: Altura seccidn

- Propiedades Mecanicas.
Emin= 75000 Kg/cm2 Mddulo de Elasticidad
fc = 110 Kg/cm2 Esfuerzo admisible a compresién paralela

- Propiedades Geométricas de la Seccién
Area = 100 cm2 Area
Ix 833.3 cm4 Inercia en Eje X
Zx 166.7 cm3 Mddulo de seccion Eje X
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UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
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+ Calculo de la esbeltez (A).
En un disefio por flexocompresion primero necesitamos calcular la longitud efectiva ya que la norma
nos dice lo siguiente.

lef donde :
A= a lef = Longitud efectiva
d= es la altura de la seccién: h= 10 cm

Fuente: Norma E.010

Longitud efectiva

el disefio de elementos sometidos a compresidn o flexo-compresidén debe hacerce tomado en cuenta
su longitud efectiva.

lef= 0.4(I11 + 12) Fuente: Norma E.010
Remplazamos

1= 204 m

12 = 267 m lef = 1.884 m

Para elementos sometidos a cargas axiales de compresiéon:
La norma E.010 nos menciona, que la esbeltez debe cumplir lo siguiente

lef
A= - <50 A= 18.84 < 50 OK

r Calculo de la carga admisible (Nadm)
Identificacion de la columna

Columna intermedia: fallan por combinacién de aplastamiento y pandeo.

Ck = 0.7025 E 18.343 10< £ < Ck No Cumple
. fe

Columna larga:

Ck = 0.7025 18.343 Ck< £ <50 Cumple

fc
Carga Admisible: Para columnas largas

7T2 . Emin ‘A

dm = > 834.179 Kg
2.5(ley)
+ Modulo de Seccién
' h3
I = Iz I: Momento de inercia de la seccidn.
Z: Moédulo de seccion.
n = - b:  Base de la seccién.
2 h: Altura de la seccidn tranversal.
' bh2 c:  Distancia del plano neutro a la fibra mas alejada.
| b em e
I= 833.33 cm4

Z= 166.67 cm3 Modulo de seccion Eje X
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+ Calculo del factor de Amplificacion de momentos (Km)
Calculo de la carga critica de Euler (Ncr)

2 Epin * 1 17378.7 kg

or =T =2
(lef )

Resistencia a flexo - Compresion: Combinacién : D + L

Fuerza Axial.
4 ual
CIR
"Gl
6333
2 g
] o L
= 1)
= & % vz
,"q" %\", -
N= 458.00 kg
Momento.
L
?‘ﬁ-‘
®
3
&
.. A \
Yo o? &
-;{-‘« N ﬁ
&
o
L=
M= 38.22 kg-m
Remplazamos. 1
k,, = — = 1.0412
1-1.5 N
cr

r Para elementos sometidos a flexo-compresion se debe satisfacer la siguiente expresion.

N km ) |M|
Nadm Z fm

< 1.0 0.7082 < 1 Ok cumple

Usar seccion de 4"x 4"
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h) Diseiio para todas las barras Inferiores (Flexo - Traccion)
En este caso se tdma en referencia el tramo "E "debido a que ese elemento es la mas critica soporta

un mayor esfuerzo. Se disefia la barra "E" : Flexo - Traccidn.

Disefio de elemento - E : Flexotraccion Traccion
- Dimensiones seccion Transversal.
b= 10 cm 4"
.\ 4"X 6II
h= 15 cm 6

b: Base seccién

h: Altura seccion

- Propiedades Mecanicas. - Propiedades Geometricas de la Seccion

Emin= 75000 Kg/cm2 Area= 150 cm2 Area
fm = 150 Kg/cm2 Ix 2813 cm4 Inercia en Eje X
ft = 105 Kg/cm2 Zx 375 cm3 Mddulo de seccion Eje X
Resistencia a flexo - Traccién: Combinacion : D + L
Fuerza Axial.
B P
o
53,35
9* '53:'_? ’-;,.? é';
N=  280.52 kg
Momento.
B &
T@
[=2] (;{‘
oS »";\ &
A e, =
o - L=
M= 36.11 kg-m

r Para elementos sometidos a flexo-traccion se debe satisfacer la siguiente expresion.

N +M<10 0.082 < 1 Ok cumple
Axft Z-fn

Usar seccion de 4"x 6"
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h) Disefo de la barra interior o montantes (Traccion)
En este caso se toma en referencia el tramo "C"debido a que ese elemento es la mas critica soporta
un mayor esfuerzo. Se disefia la barra "C" : Traccién.

- Dimensiones seccion Transversal.

b= 10 cm 4" 4% 4" b: Base seccién

h= 10 cm 4" h: Altura seccién

A= 100 cm2 A: Area

Id= 236 m Id: Longitud de la barra "C"

- Calculo de la esbeltez (A).
Longitud efectiva lef=0.8(ld)

lef= 1.8852 m

- Para elementos sometidos a cargas axiales de traccidn:
La norma E.010 nos menciona, que la esbeltez debe cumplir lo siguiente

lef
£=—-<80 A= 18.85 < 80 OK
donde:
d= es labase de la seccion: b= 0.100 m

- Calculo de la carga admisible (Nadm)
Nygm =fi+A = 15000 Kg
- Debe satisfacer la siguiente expresion.
Nggm = N 15000 2 123.05 Ok cumple
Usar seccion de 4"x 4"

Se a disefiado lasbarras que se menciona a continuacion:

Barras superiores: Ay B. que tiene una seccién de 4"x 4"
Barras inferiores: E. que tiene una seccién de 4"x 6"
Barras interiores: C. que tiene una seccién de 4"x 4"

Barras interiores: D. que tiene una seccién de 4"x 4"



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

DISENO DE VIGAS- FLEXION

a) Propiedades Mecanicas de la Madera

Emin 75000 Kg/cm2 Moddulo de Elasticidad
fv = 12 Kg/cm2  Esfuerzo admisible a corte
fm = 150  Kg/cm2  Esfuerzo admisible a flexion
fclL= 28 Kg/cm2  Esfuerzo de compresién Perpendicular

b) Dimensiones seccién Transversal

Asumiendo
= 4"
b 10 cm ) 4" 6"
h= 15 cm 6
c¢) Resistecia aflexién
Om = Esfuerzo actuante.
Verificacion de Esfuerso A flexion
M= 24918.45 kg. Cm Momento Flector por Combinacion de Servicio: D+L
6xM Om = 66.45 kg/cm2
Oy = = . cm
m= 2 m g
Om < fm cumple.
66.4492 150
d) Verificacion de Esfuerzo a Corte.
T = Esfuerzo de Corte.
V= 287.72 kg.cm  Cortante por Combanacion de Servicio : D+L
_ 3xV
2xbxh
T < fo cumple

2.8772 12



d)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”,
UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA,
CHOTA

Deflexiones maximos admisibles.
la Norma E.010 menciona que las deflexiones deben ser verificadas para los siguiente casos

/'y
b‘ |

[
a). Combinacién mas desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de servicio.

b). Sobrecarga de servicio actuando solas.

Al estimar las deflexiones maximas se debera considerar que las deformaciones producidas por
las cargas de aplicacion permanente se incremente en un 80% (Deformaciones Diferidas)

W .8D+L W

PSP PN PE TS

T h 4 4 \ 4 . 3 € A 4 \ 4 A 4 \ 4 b 4

a Caso a) ‘ Caso b) b
Caso (a)
Al= 0.53 cm Deflexiones: Carga Permanente + Sobre carga de servicio
Caso (b)
A2= 0.72 cm Deflexiones: por Sobrecarga (Carga Viva)
Caso (al 80%)
Al= 1.69 cm Deflexiones: 1.8 x Carga Permanente + Sobre carga de servicio

se observa las deflexiones al 80% (Deformaciones Diferidas)

[ Flevation View - ELEVACION N4 Moment 3-3 Diagram (18D + L) [kgf-cm] 1

Load Case/Load Combination End Offset
O Load Case @ Load Combination () Modal Case: LEnd
18D+ L - JEnd

Length

4570 85

Component Display Location
Major (V2 and M3) ~ @ Show Max O Serol for Values

— —

Defiection (Down +)

Moment 3

~_1

Location
0.000 em
795.000 em

795.000 em

-883.92 kg
at175.000 em

~T7376.03 kgf-cm
at 175.000 cm

1 End Jt 44 ‘ JEndJr 45 'e88em

at 458638 cm

O spsoite O Relative to Frame Minimum (@ Relative to BeamEnds () Relative to Story Minimum

Done

X878 Y3975 Z 2625 [cm) « [ >
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Limitacion de las deflexiones.

Carga actuante. Sin cielo raso de yeso
Carga Permanete + sobrecarga de servicio. L/250
Sobrecaergas de servicio. L/350

Fuente: Norma E.010

L= 480 cm Longitud entre caras de apoyo
Deflexion admisible carga permanente Deflexion admisible carga de servicio
L L
Para carga total Anax< 55 Para sobrecarga solamente Aax= ===
250 350
Amax = 192 cm Amax = 1.37 cm
Caso (a)
Al= 0.53 cm Deflexiones: Carga Permanente + Sobre carga de servicio
7[ 3-D View Moment 3-3 Diagram (D + L) [kgf-em] 1 v >
I3 Disgram for Beam B10 at Story Piso N1 (Viga - 4 x 67) x
ot Gomod i
O Load Case @ Load Combination © Modal Case End | | 0.000 em
: o e
TR || ® e O sowvemne

— 28772 ka1
,_r——r*‘r“‘ e W 175,000 cm
24016 45 hgtecm
. at175.000 cm
3 S

Defloction (Down +)

TEnd Jt 44 JEnd gt 45 05349 cm
/\ 01458636 cm

O Absolte O Relative to Frame Minimum @) Relative to Beam Ends () Relative to Story Minimum

Homent M3,
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Caso (b)
A2= 0.72 cm Deflexiones: por Sobrecarga (Carga Viva)

| [~ 3DView Moment3-3Diagiam (0+ 0 (kgf-eml |

Diagram for Beam B10 at Story Piso N°1 (Viga - 4" x 6) x
9 9
Load Case/Load Combination End Offset Location
O Load Case @® Load Combination O Modal Case. End | [0.000 cm
(8 ~ [ J-End |[795.000 em
Length | 795.000 om
Component Display Location
Major (V2 and M3) v @® show Max O Scroll for Values
Shear V2
e -376.02 kgt
i 1T 20175000 cm
L,u/l/ T

Woment M3

-32617.67 kgt-em
P = a1175.000 em

Deflection (Down +)

1End Jt 44 ‘ JEnd ot a5 STEECH

T em
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SERVICIOS DE EXfLORACION GEOTECKICA, ASFALTO
Y ENSAYO DFE MATERIAILES
Ca. BRITALDO GONZALE S N 18373 PUEBLO NUEVO FERRRENAF E
RE S ICION NS O01083 2009/ DSD INODECOPI
Esvinil: lconidasnwwas botnianil.comnn R’RPFM ¥9470098 77 TELEF. O74 4563083

CODIGO OSCE N© S00901 12
LABORATORIO SEGENMA
—_—

METODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD NTP 251.011- MADERA CLETHRA OBOVATA
SOLICITANTE: LENIN SANCHEZ BRAVO
PROYECTO: CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”, UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN
CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA, CHOTA
UBICACION: DISTRITO: CHOROPAMPA; PROVINCIA CHOTA; DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

FECHA: Ferrefiafe mayo de 2022
MUESTRA DIMENCIONES
PESO
DENSIDAD
PERALTES onairup | VCHUMEN | muesTra 3
ARBOL | TROZA | MUESTRA | ANCHO c¢m | ALTURA cm cm3 CECh g/cm
cm g
1 a 1 3.00 3.00 10.05 90.45 91.65 1.01
TANDA 1 b 2 3.00 3.00 10.00 90.00 89.17 0.99
MUESTRAS 1 c 3 3.00 3.00 10.00 90.00 90.03 1.00
PERALTE 2.00" 2 a 4 3.00 3.00 10.00 90.00 93.44 1.04
2 b 5 3.00 3.00 10.00 90.00 95.97 1.07
3 a 6 3.00 3.00 10.00 90.00 91.55 1.02
TANDA 3 b 7 3.00 3.00 10.00 90.00 87.26 0.97
MUESTRAS 3 c 8 3.00 3.00 10.00 90.00 87.09 0.97
PERALTE 2.50" 4 a 9 3.00 3.00 10.00 90.00 95.06 1.06
4 b 10 3.00 3.00 10.05 90.45 87.68 0.97
5 a 14 3.00 3.00 10.00 90.00 91.80 1.02
TANDA 5 b 12 3.00 3.00 10.00 90.00 90.52 1.01
MUESTRAS 5 c 13 3.00 3.00 10.05 90.45 92.08 1.02
| PERALTE 3.00" : a2
3.00 \ 6 3 14 3.00 3.00 10.05 90.45 93.11 ﬁg iy
N 6 b 15 3.00 3.00 10.00 90.00 92.18 1.0 C// %)
A Luivher Flores Acosta
s Ing® Civil
CIP 155085
/ [74) wég “"
Murga Vasquez ¥

LRBORATORIS T




SERYICIOS DE EXPFLORACION GEOTECNKICA K ASFALTO
Y ENSAYO DE MATERIALES
Ca. BRITALDO GONZALES MN° 183 PUEBLOC NUEVO - FERRENAFE

RESOLUCION N° 001083 2009 /DSD-INDECOPI
y E 4564849
Emvail: leonidasmvas@hotmail.com RPM #947009877 TELEF. 074

CODIGO OSCE N° S0090112
LABORATORIO SEGENMA

METODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 251.010- MADERA CLETHRA OBOVATA
SOLICITANTE: LENIN SANCHEZ BRAVO

PROYECTO:  CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA MADERA “CLETHRA OBOVATA”, UTILIZADA COMO VIGA MACIZA EN CONSTRUCCIONES DE
VIVIENDAS, CHOROPAMPA, CHOTA

UBICACION:  DISTRITO: CHOROPAMPA; PROVINCIA CHOTA; DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

FECHA: Ferrefiafe mayo de 2022

1. ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD-NTP 251.010
T ———————— AR EL LN ENIDO DE HUMEDAD-NTP 251.010

* MUESTRA: ASERRIN FRACCION CONTENIDA EN LA MALLA 40/60 en (gr)
* CALCULOS: Segun la NTP 251.010 se utilizé la siguiente férmula para hallar el contenido de humedad

1-m2
CH%= "2 x100
donde:
m1: masa en gramos de la muestra antes del secado en estufa
m2: masa en gramos de la muetra despues del secado en estufa
PESODELA | PESOPELA | Loer e ia PESODELA | .\ oonino
TARA TIEMPO IN| MUESTRA
TARA + RRIN | MUESTRA | segin|" (C° SEGUN bt DE
PERALTES CODIGO DE MUESTRA PESOTARA | Asermin | ASERR ANTES DEL NTP DESPU HUMEDAD
DESPUES NTP DEL SECADO
ANTES DEL SECADO (g) #51.0%0) (CHY%)
DEL SECADO 251.010) (g) m2
SECADO (g) m1
ARBOL TROZA MUESTRA (8) 649 81.66
1 2 1 19.67 31.46 26.16 1179 3,00 193.00 6.42 73.05
TANDA 1 b 19.73 30.84 26.15 11.11 3.00 103.00 = L
MUESTRAS 1 c 3 21.15 31.78 27.55 10.63 3.00 103.00 == e
PERALTE 2.00" 2 a 4 21.13 33.69 28.43 12.56 3.00 103.00 7-35 e
2 b 5 19.09 31.91 26.45 12.82 3.00 103.00 3'21 58.22
3 a 6 14.50 27.49 22.71 12.99 3.00 103.00 = e
TANDA 3 b 7 19.36 30.33 25.40 10.97 3.00 103.00 6-62 55T
SFTTE S MUESTRAS 3 ¢ 8 19.28 31.53 25.90 12.25 3.00 103.00 Lo 7 Fias \
\\\ PERALTE 2.50" 4 a 9 21.45 32.63 28.01 11.18 3.00 103.00 6'2 3| 7 <8156
R 4 b 10 18.89 30.31 25.18 11.42 3,00 103.00 - f+ :
\ 5 a 11 21.23 34.19 28.25 12.96 3.00 103.00 o . [ECTV (PP
\ 00 103.00 5.960) s Acosta
\ TANDA 5 b 12 18.68 29.96 24.64 11.28 3. : Y 5] e il 1 41
MUESTRAS 5 c 13 19.94 3a.84 28.76 14.90 300] _ 103.00 s dal= 5 sdog| OV
PERALTE 3.00" 6 a 14 18.56 31.01 25.44 12.45 3.00 103.00 b = R3] 55085
) 6 b 15 19.12 33.18 26.67 14.06 3.00 103.00 -
ouldo 5

Leo Murga Vasquez
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N4 ERLU B Presidencia
ﬁ RERY del Consejo de Ministros

EXPEDIENTE N° 782282-2019

RESOLUCION N° 001482-2019/DSD-Reg-INDECOPI

Lima, 30 de enero del 2019

Con fecha 21 de enero de 2019, MURGA VASQUEZ VICENTE LEONIDAS, de Perq,
solicitd la Renovacion del registro N° 54852.

1. ANALISIS

Los articulos 152° y 153° de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
establecen que la renovacién del registro de una marca debera solicitarse ante la Oficina
Competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiracién. No obstante,
el titular de la marca gozara de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la
fecha del mismo.

Asimismo, habiéndose cumplido con las formalidades establecidas en el parrafo
precedente, las disposiciones contenidas en los articulos 178°, 179°, 184°, 189° 196° y
198° de la Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, y el articulo 75° del
Decreto Legislativo N° 1075 y sus modificatorias, en lo que corresponda; asi como lo
sefialado por el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Indecopi; procede
acceder a la renovacion solicitada.

La presente Resolucién se emite en aplicacion de las normas legales antes mencionadas
y en uso de las facultades conferidas por los articulos 36° 40°y 41° de la Ley de
Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sancionada por Decreto Legislativo N°
1033, Reglamento y su modificatoria, concordante con el articulo 4° del Decreto Legislativo
N° 1075 y sus modificatorias, que aprueba disposiciones complementarias a la Decision
486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

2. DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de
MURGA VASQUEZ VICENTE LEONIDAS, la renovacion del registro de la marca de
servicio constituida por el logotipo conformado por la denominacién SEGENMA escrita en
letras caracteristicas y las figuras estilizadas de una copa casa grande, una prensa de
ensayo, una probeta, dos espatulas y dos capsulas; en los colores verde, dorado, blanco,
azul, marrén y negro; de la clase 42 de la Clasificacién Internacional, inscrita con certificado
N° 54852, quedando bajo el amparo de ley por el plazo de diez afios, contado desde el
‘vencimiento del registro anterior, que expirara el 30 de enero del 2029.

Registrese y comuniquese
@
Gwendy Paz Gili
Area de Registro y Archivo
Direccion de\@g)jvos Distintivos
Indecopi

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pert Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe




<Sindecopi

Repiiblica del Perd

Registro de la Propiedad Industrial

Direccion de Signos Distintivos

CERTIFICADO N° 00054852

La Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protecciéon de la Propiedad Intelectual — INDECORPI, certifica que por mandato de la
Resolucion N° 001083-2009/DSD - INDECOPI de fecha 30 de Enero de 2009, ha quedado
inscrito en el Registro de Marcas de Servicio, el siguiente signo:

Signo 7 El logotipo conformado por la denominacién SEGENMA escrita en letras
caracteristicas y las figuras estilizadas de una copa casa grande, una
prensa de ensayo, una probeta, dos espatulas y dos capsulas; en los
colores verde, dorado, blanco, azul, marrén y negro; conforme al modelo
adjunto

Distingue : Estudios de proyectos técnicos, control de calidad, ingenieria, geolégicas
(investigaciones)

Clase 3 42 de la Clasificacion Internacional.
Solicitud X 0361669-2008

Titular - MURGA VASQUEZ VICENTE LEONIDAS
Pais ; PERU

Vigencia i 30 de Enero de 2019

Tomo : 275

Folio 2 052

| SEGENMA

o< % | &@fﬂ

PATRIZIA GAMBOA VILELA i fn L
Directora i | ke €D
Direccién de Signos Distintivos H
INDECOPI 1 opremes i




Q\F;\;\)A‘(‘W(p(eo
; PERU J Presidencia Bl=
ﬁ‘ del Consejo de Ministros

o SiGagy

7

@ﬁ

4

%u

EXPEDIENTE N° : 0361669-2008

001083

RESOLUCION N°:

tma. 3 0 ENE. 2009

Con fecha 30 de Julio de 2008, MURGA VASQUEZ VICENTE
LEONIDAS, de PERU, solicita el registro de la marca de servicio constituida
por el logotipo conformado por la denominacion SEGENMA escrita en letras
caracteristicas y las figuras estilizadas de una copa casa grande, una prensa
de ensayo, una probeta, dos espatulas y dos capsulas; en los colores verde,
dorado, blanco, azul, marrén y negro; conforme al modelo adjunto para
distinguir estudios de proyectos técnicos, control de calidad, ingenieria,
geolégicas (investigaciones), de la Clase 42 de la Clasificacion

-2009/DSD-INDECOPI

- Internacional.

1. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD:

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se
concluye que cumple con los requisitos previstos en el articulo 134 de la
Decisién 486, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial y no se encuentra
comprendido en las prohibiciones sefialadas en los articulos 135 y 136 del
dispositivo legal referido.

La presente Resolucién se emite en aplicaciéon de las normas
legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los
articulos 36, 40 y 41 de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI sancionada por Decreto Legislativo N° 1033,
concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 823; asi como
también en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolucién N°
018476-2008/DSD-INDECOPI, de fecha 01 de setiembre de 2008.

2. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS:

INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Servicio de la
Propiedad Industrial, a favor de MURGA VASQUEZ VICENTE LEONIDAS,
de PERU, la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la
denominacion SEGENMA escrita en letras caracteristicas y las figuras
estilizadas de una copa casa grande, una prensa de ensayo, una probeta,
dos espatulas y dos capsulas; en los colores verde, dorado, blanco, azul,
marrén y negro; conforme al modelo adjunto para distinguir estudios de
proyectos técnicos, control de calidad, ingenieria, geoloégicas
(investigaciones), de la Clase 42 de la Clasificacién Internacional, quedando
bajo el amparo de ley por el plazo de diez afios, contado a partir de la fecha
de la presente Resolucion.

Registrese y Comuniquese

7

Gwendy@f&no

Dh_tn_t.:clén de Signds Ditintivos
Pl

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Peru Telf: 224 7800 [ Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe | Web: www.indecopi.gob.pe
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CUADRO DE PUERTAS

Marca Tipo ‘ Anchura Altura
P-1 PUERTA DE MADERA 0.85 1.90
pP-2 PUERTA DE MADERA 0.85 1.90
P-1 PUERTA DE MADERA 0.85 1.90
pP-2 PUERTA DE MADERA 0.85 1.90
P-4 PUERTA DOBLE APANELADA DE MADERA CEDRO 1.34 1.90
P-3 PUERTA DOBLE APANELADA DE MADERA CEDRO 134 1.90
P-3 PUERTA DOBLE APANELADA DE MADERA CEDRO 1.34 1.90
P-4 PUERTA DOBLE APANELADA DE MADERA CEDRO 134 1.90

CUADRO DE VENTANAS

Marca Tipo \ Anchura \ Altura Altura de antepecho
V-1 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.34
V-5 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.34
V-1 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.14
V-5 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.14
V-4 Ventana de Madera 2 0.79 0.80 1.34
V-4 Ventana de Madera 2 0.79 0.80 1.14
V-3 Ventana de Madera 2 0.79 0.80 1.14
V-3 Ventana de Madera 2 0.79 0.80 1.34
V-6 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.34
V-2 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.34
V-2 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.14
V-6 Ventana de Madera 0.60 0.80 1.14

@ VISTA 3D PRIMER PISO

@ VISTA 3D VIVIENDA

PROYECTO:

CARACTERIZACION FISICA, MECANICA Y ELASTICA DE LA
MADERA “CLETHRA OBOVATA”, UTILIZADA COMO VIGA MACIZA
EN CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS, CHOROPAMPA, CHOTA

NOMBRE DE PLANO:

ARQUITECTURA

DISENADOR:
LENIN SANCHEZ BRAVO

NUMERO DE PLANO:
A-1

ESCALA:

1:50

FECHA:
09-05-2023



















Anexo K. Planos de ubicacion y localizacion del bosque Comugan
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